TEILEGUTACHTEN
Nr. 97-0834-00-01 .m.
Prifgegenstand: PKW-Sonderrad 9 J x 16 H2, Typ T90615 PFALZ
Hersteller: BORBET
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Dieses Gutachten dient als Arbeitsunterlage fir den amtlich anerkannten
Sachverstindigen, Prifer oder den Kraftfahrzeugsachverstindigen/IAngestellten
einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation nach Abschniitt 7.4a der
Anlage VIII zu § 29 StVZO bei Einzelabnahmen nach § 19 (3} Nr.4 Stvzo.

Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gllltigkeit ab 01.001.1928,
wenn der Hersteller bis dahin kein gliltiges Qualitidtssicherungsmsystem gemi®
Anlage XIX gu § 19 StVvZO nachweisen kann.

Auftraggebexr: Borbat GmbH
Hauptstrafe 5
59965 Hallenberg 3

Priifgegenstand: PKW-Sonderrad 9 J x 16 H2
Typ: T 50615
Radgréfie: 9 J x 16 H2

An- |Ausf. |Kennzeichnung{Kennzeichnung|Mitten-|zul.{Loch- [Eim- |Ab-
lage Rad Zentrierring |loch-¢ |Rad-|kreis-¢|presff-|roll-
[mm] lagt| [mm]/ |tiesfe|umfang
[kgl |Lochz. | [mem] | [mm]

- 100B |T 90615 100B |chne Ring 57,1 580 {100/4 15 1930

= 100 [T 90615 LK100]¢64,0/$57,1 [57,1 580 |100/4 15 1930

Kennzeichnung; Stylingseite Anschlufisesite
KBA-Nz.: 43740 -

Handelsmarke: - BORBET

Radtyp: - T 90615
Ausfihrung: - 100 bzw. 1100B
Radgrdfie: - 9 J x 16 H2
Einpreftiefe: - E 15
Herkunftsmerkmal : - Made in Geermany
Zentrierart: Mittenzentrierung

Priifverfahren:

Die o.g. Sonderrdder wurden dgemdf den ¥Richtlinien fir die Prifung wvon
Sonderradern fiir Personenkraftwagen und £ilr Xraftrader" vomi1 27.07.1982
geprift.

Dauvexfestigkeit:

Gutachten Nr. RP96/1888/02/15 des RWTUV Fahrzeug GmbH,

Verwendungspriifung:

An den aufgefithrten Fahrzeugen wurden Anbau- Freigingiigkeits und

Handlingsprifungen- entsprechend den Kriterien des VATOV Merkblatttes 751 vom
Februar 1990 Anhang I durchgefthrt.
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